Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robadti&wvlanych D.04.02.03

D.04.02.03. Warstwa mrozoochronna
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iylinia i Odbioru Robo6t Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Robdét budowlanych w ramachizeali zadania; Naktadka asfaltowa na drodze gminnej
w Zytowicach od ujecia wody do posesji nr 62"

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd@wvlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymiemych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia Robét zmanych z wykonaniem warstwy
mrozoochronnej z mieszanki kruszywa naturalnego.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie warstwy mrozoochronnej (odcyesj) grubdci od 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej STWIORB zgodne z zamieszczonymi w STWIORB DM 00.00.00 "Valgamia ogoine”.

1.5. Og6Ine wymagania dotycice Robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganiag”.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za zgodita Dokumentagj Projektovs, STWIORB
i poleceniami layniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0so6b trzecich;

— ochronysrodowiska;

- warunkow bezpieczsstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkow organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne”.

1.6 Wspolny Stownik Zamowié (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspoélnego Stovanikamowié (CPV) dotycacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogoine wymagania dotycice materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogolne".

2.2. Materialy do wykonania warstwy mrozoochronnej

Warstwe mrozoochrong stosuje s w celu uniemgliwienia niekorzystnych oddzialywiapodiaza gruntowego na
konstrukcg drogows podczas jego zamarzania w okresie zimowym. Ponagtstwa ta pelni funkej warstwy
odcinapcej w celu przeciwdziatania przenikaniu do niejstek gruntu z podt@ i zamulaniu.

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalerzy¢ kruszywa naturalnego o maksymalnym wymiarze zid&am.
Nalezy uzy¢ materiatéw niewysadzinowych spetri@ych nasipujagce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do wykonamigtwy mrozoochronnej.

Lp. Wiaiciwosci Wymagania
1. Uziarnienie

a) ziarn< 0,075 mm, %, nie wcej niz 5

b) ziarn > 2 mm, %, nie wiej niz 70
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¢) ziarn pomgdzy 0,075 mm, a 2 mm, %, nieesgj niz 25
2. Wskanik piaskowy WP, powsej 35
3. Kapilarng¢ bierna, m, potiej 1,0
4, Wskanik CBR, % =30
5. Zagszczalné¢ okreslona zalenaoscig Dgy/D1g >5
gdzie:
Deo— Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszim@zacego warstw mrozoochrong
D,¢ — wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszim@zacego warstw mrozoochrong
6. Wodoprzepuszczalbd 8 m/dolg

Uziarnienie mieszanki kruszywa najgtiak dobré, aby zapewniony zostat warunek szczétng. d;s/dgs < 5,
gdzie: ds — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarnstvey mrozoochronnej;

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaumgm podiaa.

Uziarnienie mieszanki natg sprawdza przy kadorazowej zmianie rodzaju gruntu w padio

2.3.Zr6dta materiatow

Zrédta materiatow powinny iywybrane przez Wykonawez wyprzedzeniem, przed rozpecem Robdt nie pénie;
niz 30 dni przed rozpoeziem Robo6t z ayciem tych materiatow. Wykonawca powinien dostaécingynierowi wyniki
bada laboratoryjnych i reprezentatywne prébki matematléWyniki bada laboratoryjnych dostarczone przez
Wykonawe powinny dotyczy wszystkich wiaciwosci okreslonych w p.2.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawmdta kxdg zaakceptowane do wbudowania przezyinera, jeeli
dostarczone przez Wykonagvewyniki bada laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badalaboratoryjnych
prowadzonych przez igniera pokaa zgodnd¢ cech materialowych z wymaganiami odtomymi w p.2.
Zaakceptowaniezrodta materialdbw nie oznaczae wszystkie materialy z tegarddta mog by¢ przyjete do
wbudowania. Jakiekolwiek materialy z takiedgoddia, ktore nie spetai wymaga okreslonych w p.2. zostan
odrzucone.

2.4. Skltadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jestaywane bezpé&ednio w miejscu wydobycia, lecz przechowywane agefiie Budowy to powinno
ono by sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrzeoowonym placu, w warunkach zabezpiegeggh przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemmygh rodzajow kruszyw.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Sprat do wykonania warstwy mrozoochronnej

Do wykonania warstwy mrozoochronnej riglstosowa nasgpujace rodzaje spetu:

—  rowniarki do wyprofilowania warstwy,

—  walce gladkie, wibracyjne, ogumione do gszrzania,

— inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

W miejscach trudnodaginych naley stosowa zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waidbracyjne.
Caly sprzt musi by zaakceptowany przezayniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymamagoine".

Transport materiatu nie odbywé sic dowolnymi samochodami samowytadowczymi w sposdiezgieczaicy je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataacmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

Ruch érodkéw transportowych po koronie budowanej drogivipien byt zorganizowany w sposéb uniefliwiaj acy
powstawanie kolein.

5. Wykonanie Robo6t

5.1. Ogolne warunki wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DM@.00 "Wymagania ogoéine”.
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Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaanji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podiaa

Warstwa mrozoochronna ukltadanglbie na wyprofilowanym podim. Podige powinno spetniawymagania podane w
STWIORB D 04.01.02.

Warstwa mrozoochronna powinnadébwytyczona w sposéb uriidwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektovs lub wg zalecé Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej STWIORB.

Przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej wszelkileiky i mickkie miejsca podiza z materialéw niezwzanych
spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchmieodpowiednio zagzczone lub wykazgge odchylenia
wysokasciowe od zataonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody alkaszenie
poprzez mieszanie do aghigcia wilgotndgci optymalnej, powtérne wyréwnanie i powtdrne gsagzenie.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania wanst mrozoochronnej powinny By wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie Rplxiz Wykonawg

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposo6b
zaakceptowany przezayniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno uthwia¢ nachgniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia Robét w
odstpach nie wgkszych nk 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczenie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane przy ayciu roéwniarek, z zachowaniem wymaganych spadkéwzeidnych
wysokaciowych. Grubé¢ rozlazonej warstwy liunego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu oggnieto
projektowan grubagé. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja yweszaley przed zagszczeniem wymiedi
kruszywo na materiat 0 odpowiednich vaavosciach.

Natychmiast po kdcowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym aalezpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwagpasami podiznymi
czesciowo nakladajcymi sk w kierunku jej osi. Zagszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczmywinno
rozpoca¢ si od nizej polazonej kravedzi i przesuwd pasami podinymi w strom wyzej potazonej kravedzi.
Nierébwnaci i zagkbienia powstate w czasie z@gczania powinny ldywyréwnywane na bigco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub userie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw zagzczanie naley wykonywa przy pomocy piyt wibracyjnych lub ubijakéw
mechanicznych.

Zag:szczanie nalgy kontynuowé az do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metodddeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powmosté
osuszony przez mieszanie i napowietrzenigeldavilgotnoé¢ materiatu jest riisza od optymalnej, materiat powinien
by¢ zwilzony wody i rownomiernie wymieszany. Wilgotéd przy zagszczaniu nie powinna #zdi¢ sie¢ od wilgotngci
optymalnej o wgcej niz - 2% i + 1% jej wartéci.

5.4 Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przedenem nasgfpnej warstwy powinna lgyutrzymywana w dobrym
stanie.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzeskjtek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych takich jak opady deszémiegu i mr6z oraz ruchu technologicznego. Koszthtpapraw s objcte
cery jednostkow jednego metra szeiennego warstwy. Koszt napraw wynikiych z nielstavego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawe Robat.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci Robot

Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganiélog".

W czasie budowy Wykonawca powinien prowagdgystematycznie badania kontrolne i dostatrdagpie ich wynikow
Inzynierowi.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywe zakresie i z agtotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaga
jakosci Robat, lecz nie rzadziejnivskazano w odpowiednich punktach niniejszej Spkagj.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rbboét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotverszystkie wiaciwosci kruszywa okrélone

w pkt.2.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy mrozoochronnej
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy mrozoochronnej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 10razy na 1l km

2 Rowng¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 20 m na prostych i co 10 m na tukach

6 Uksztattowanie osi w planié

7 Grubag¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej mz na 400 f
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 f

8 Zagszczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecaraeziej nk raz na 600 M

kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.1. Szeroké¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. ROwnd¢ warstwy

Nieréwnadici podtuwzne warstwy mrozoochronnej najemierzy¢ 4 metrowy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne warstwy mrozoochronnej aglmierzy¢ 4 metrovy tata.

Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prhsityakach powinny b§ zgodne z dokumentacprojektovy z
tolerancy + 0,5%.

6.3.4. Rzdne wysokdciowe
Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéze2 cm
i +0 cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceéj niz £ 5 cm.

6.3.6. Grubcsé warstwy

Grubas¢ warstwy powinna byzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleragcfl cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waEm grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy przez
spulchnienie warstwy na gdokas¢, co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena grusim

warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7. Zagszczenie warstwy
Zageszczanie kadej warstwy powinno odbywasie do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-88/B&H44{metoda I).
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Jezeli jako kryterium dobrego zggzczenia warstwy stosuje gioréwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceie powinna by wieksza od 2,2. Modut odksztatcenia nale
wyznaczy dla przyrostu obgizenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa przy zastosowaniwy pAgS o érednicy 300 mm.
Koncowe obcizenie powinno wynosi0,35 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:

_30p,

E=
4As

D

w ktérym:

E — modut odksztatcenia

Ap — r&nica naciskow (MPa)

As — przyrost osiadeodpowiadagcy tej r&nicy naciskow (mm)

D —sérednica ptyty (mm)
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczania powinna lsyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj- 2% i + 1% jej
wartdci, okreslanej wedtug normalnej proby Proctora, wedlug PXB884481 (metoda I). Wilgotrié kruszywa naliy
bad& wedtug PN-77/B-06714/17 z ¢ztotliwoscia podan w pkt. 6.3.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagujicksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgich w p.6.2, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie dehlgikasci, co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gsgrzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargbsniedopuszczalne.

7. Obmiar Rob6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB DNI@OO "Wymagania ogoélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest jeden metr smienny (nf) wykonanej i odebranej warstwy mrozoochronnej nigdz
Dokumentacj Projektov.

Obmiar nie powinien obejmowa jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzchmiewykazanych w
dokumentacji projektowej, z wytkiem zaakceptowanych naspiie przez layniera. Nadmierna gruké lub nadmierna
powierzchnia warstwy mrozoochronnej w stosunku dokubnentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego
upowanienia Irzyniera nie mae stanowé podstawy do roszcae dodatkow zaptag.

8. Odbidr Robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWIORB DMO®@O "Wymagania ogdine".

Odbiér warstwy mrozoochronnej jest dokonywany readach odbioru robét zanikaych i ulegajcych zakryciu zgodnie
z STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” i powinibg’ przeprowadzony w czasie udliaviajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania gmsrobot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikirgarow i biggcej kontroli materiatéw i Robét. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovs i STWIORB, jereli wszystkie badania i pomiary z uwgdhieniem
tolerancji daly wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodroi, cha& jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wensi za niezgodne z
Dokumentacj Projektovs i Wykonawca zobowvgizany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogoélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Podstaw platndci jest metr sz&ienny (nf) wykonanej warstwy mrozoochronnej zgodnie z élersiem w pkt 7. Cena
jednostkowa jest cgrusredniony dla zatazonego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbb@az Programu Zapewnienia Jégio

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich nieghych materiatow,
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- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych pdawidtowego wykonania robot lub wynikaych z
przyjetej technologii robét,

— przygotowanie mieszanki kruszywa,

- roziozenie na uprzednio przygotowanym paodiowarstwy materialu o gruboiach i jakdci okreslonej w
dokumentacji projektowej i STWIORB,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

— uporzdkowanie terenu robot; wywdz odpaddéw na wysypiskazve kosztami utylizacji lub na miejsce przystoaoes
do skladowania poza terenem budowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w STWIORB,

— utrzymanie warstwy,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. Przepisy zwgzane

1. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badaniand@zenie sktadu ziarnowego.

2. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dstevosci kruszyw. Analiza chemiczna.

3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie zawartéi zanieczyszczeobcych.
4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie imika zagszczenia gruntu.
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